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Medida del patrén YLID con microfuente de Ag 16-09-2014

Valores obtenidos al realizar la medida resolucion de la estructura del patron mediante
el software Xpresso utilizando las condiciones por defecto del mismo para un cristal de
C11H1002S con unas dimensiones de 0.33 x 0.32 x 0.32 mm.

a=5.9615(4)A GOF =0.952
b =9.0297(5)A R1=3.84 %
¢ = 18.3829(10) A WR2 = 12.64%

Todos los valores obtenidos se encuentran dentro de los rangos de tolerancia
establecidos.
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