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SGI LABORATORIO DE RAYOS X 
 
FACTORES DE CONVERSIÓN DE ÓXIDOS MÁS COMUNES A ELEMENTOS 
 

Óxido  Factor 

 

Óxido  Factor 

Al2O3  0,5293  MnO2  0,6319 

As2O3  0,7574  Mn3O4  0,7203 

Au2O  0,9610  MoO3  0,6665 

B2O3  0,3106  Na2O  0,7419 

BaO  0,8957  Nb2O5  0,6990 

BeO  0,3603  Nd2O3  0,8574 

CO2  0,2729  NiO  0,7858 

CaO  0,7147  P2O5  0,4364 

CeO2  0,8141  PbO  0,9283 

Ce2O3  0,8538  Pr2O3  0,8545 

CoO  0,7865  Rb2O  0,9144 

Cr2O3  0,6842  SO3  0,4005 

Cs2O  0,9432  Sb2O3  0,8353 

CuO  0,7989  Sc2O3  0,6520 

Dy2O3  0,8713  SiO2  0,4674 

Er2O3  0,8745  Sm2O3  0,8624 

EuO  0,9047  SnO2  0,7877 

Eu2O3  0,8636  SrO  0,8456 

FeO  0,7773  Ta2O5  0,8190 

Fe2O3  0,6994  Tb2O3  0,8688 

Ga2O3  0,7439  ThO2  0,8788 

Gd2O3  0,8676  TiO2  0,5995 

GeO2  0,6941  Ti2O3  0,6662 

H2O  0,1117  Tm2O3  0,8756 

HfO2  0,8480  UO2  0,8815 

Ho2O3  0,8730  U3O8  0,8480 

K2O  0,8301  V2O5  0,5602 

La2O3  0,8527  WO3  0,7930 

Li2O  0,4646  Y2O3  0,7874 

Lu2O3  0,8794  Yb2O3  0,8782 

MgO  0,6030  ZnO  0,8034 

MnO  0,7745  ZrO2  0,7403 

AT-LRX-0006  1 de 2 
Rev.: 00 (12-04-2013) 



  Centro de Investigación, Tecnología e Innovación 
 Universidad de Sevilla 
 Avda. Reina Mercedes, nº 4-B, 41012 Sevilla, Spain 

 

SGI LABORATORIO DE RAYOS X 
 
FACTORES DE CONVERSIÓN DE ELEMENTOS A ÓXIDOS MÁS COMUNES  
 

Factor  Óxido  Factor  Óxido 

1,8895  Al2O3  1,5825  MnO2 

1,3203  As2O3  1,3883  Mn3O4 

1,0406  Au2O  1,5004  MoO3 

3,2201  B2O3  1,3480  Na2O 

1,1165  BaO  1,4305  Nb2O5 

2,7753  BeO  1,1664  Nd2O3 

3,6641  CO2  1,2725  NiO 

1,3992  CaO  2,2914  P2O5 

1,2284  CeO2  1,0772  PbO 

1,1713  Ce2O3  1,1703  Pr2O3 

1,2715  CoO  1,0936  Rb2O 

1,4616  Cr2O3  2,4971  SO3 

1,0602  Cs2O  1,1971  Sb2O3 

1,2518  CuO  1,5338  Sc2O3 

1,1477  Dy2O3  2,1393  SiO2 

1,1435  Er2O3  1,1596  Sm2O3 

1,1053  EuO  1,2696  SnO2 

1,1579  Eu2O3  1,1826  SrO 

1,2865  FeO  1,2211  Ta2O5 

1,4297  Fe2O3  1,1510  Tb2O3 

1,3442  Ga2O3  1,1379  ThO2 

1,1526  Gd2O3  1,6680  TiO2 

1,4408  GeO2  1,5010  Ti2O3 

8,9530  H2O  1,1421  Tm2O3 

1,1793  HfO2  1,1344  UO2 

1,1455  Ho2O3  1,1792  U3O8 

1,2046  K2O  1,7852  V2O5 

1,1728  La2O3  1,2610  WO3 

2,1525  Li2O  1,2699  Y2O3 

1,1372  Lu2O3  1,1387  Yb2O3 

1,6583  MgO  1,2447  ZnO 

1,2912  MnO  1,3508  ZrO2 
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