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VALORES OBTENIDOS MEDIANTE METODO SEMICUANTITATIVO
Na Nb Ni P S Sb Si Sn Ti V W Zr

%

0,04 | 0,04 | 003 | 031] 061|014 [91,98] 0,03 | 206 | 044 | 0,09 | 002 | 175|003/ 006|004 ]| 195|006 | 008]013]0,14 0,01

VALORES CERTIFICADOS

Apdo. 1152, 41080 Sevilla, Spain

As+Pb| CI Mg Na | Nb | Ni P S sbh | si | sn | Ti Vv w | zr
%

0,03 | 0,06 | | 0,25 | 0,53 | 0,14 [92,08] 0,00 | 1,83 | 0,44 | | 0,03 | 2,04 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 2,07 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,01
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